Deco Solutions

CARATTERISTICHE TECNICHE

TILE PERFORMANCE DATA - CARACTERISTIQUE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN - TEXHUHECKAA XAPAKTEPUCTNKA

Classificazione secondo EN ISO 14411 1SO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev =0,5 % - Classification in accordance with EN ISO 14411 1SO 13006 annex G standards Bla with Ev = 0,5% - Classification selon
EN ISO 14411 1SO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev =0,5% - Klassifizierung gemaR EN ISO 14411 1SO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev <0,5% - Knaccudukaums B cootsetcTteum ¢ EN ISO 14411 1ISO 13006,
npunoxenne G, ctaHaapt Bla, roe Ev <0,5%

VALORE * MEDIO “CAESAR” - AVERAGE “CAESAR” VALUE * - VALEUR * MOYEN “CAESAR”
“CAESAR” DURCHSCHNITTSWERT * - CPEAHEE 3HA4HEHUE “CAESAR” *

CARATTERISTICA TECNICA METODO DI PROVA
TILE PERFORMANCE DATA TESTS METHOD
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE METHODE D’ESSAI 120x278
TECHNISCHE DATEN TESTMETHODE
TEXHHECKAS XAPAKTEPVCTIKA METO[ VICTIITAHS MATT MATT
DECO 60x120 DECO 120x278 MATT LUCIDATO
GL GL
= Dimensione - Size 1SO 10545-2 Conforme - In accordance Conforme - In accordance Conforme - In accordance
e | Dimension - Abmessungen - Paamep Conforme - Erfullt - CootseTcTBYET Conforme - Erfillt - CootseTcTBYET Conforme - Erfiillt - CooTsetctayet
Assorbimento d’acqua* - Water absorption* - <01 <01 <01
A Absorption d’eau* - Waseraufnahme* - % lNornolieHvs Bogsl* 18010545-3 01% 0.1% 0.1%
L Resistenza alla flessione* - Bending strength* 1SO 10545-4 Conforme - In accordance Conforme - In accordance Conforme - In accordance
— Resistance a la flexion* - Biegezugfestigkeit* - Ynpyrocts* Conforme - Erfillt - CooTBeTcTBYET Conforme - Erfiillt - CooTBeTcTByET Conforme - Erfiillt - CooTtBeTcTBYET
Resistenza all’'urto - Impact resistance 150 10545-5 =080 =080 2080

Résistance au choc - Schlagfestigkeit - YnaponpouHocTs

Resistance a I'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschlei@* - [ 1SO 10545-6 - -

————
Resistenza all’abrasione profonda* - Deep scratch resistance®
Conforme - In accordance
- Conforme - Erfillt - CootsetcTByeT

YCTOMHMBOCTb MyGOKOMY UCTVPaHMIO*

Coefficiente di dilatazione termica lineare*
Thermal linear expansion coefficient*
K Coefficient de dilatation thermique linéaire* 1SO 10545-8 =7(10°°C" ~7(10°°C) =710 °C)
—— Koeffizient der linearen thermischen Dehnung*
Koathh1LMeHT NMHENHOro TENIOBOro pacluMpeHns™

Resistenza al cavillo - Crazing resistance

<2 f ! Conforme - In accordance Conforme - In accordance
Résistance aux craquelurés - HaariB-Bestandigkeit 1SO 10545-1 - - ” - N
| VCTOMUMBOCTb SMANH K KpAKENIOPY Conforme - Erfiillt - CooteetcTByeT Conforme - Erfullt - CootetcTByeT
@ Resistenza all’attacco chimico @ - Resistance to chemical attack ® . . :
ot N y S Resistente - Resistant Resistente - Resistant Resistente - Resistant
< Resistance 4 I'attaque chimique e - Bestandigkeit gegen Chemikalien ® 1SO 10545-13 ° a e sl i R es : e
VCTORMBOCTb K XUMIHECKOMY BOSHEVCTBHIO ® Résistante - Bestandig - Ctoikuit Résistante - Bestandig - CTolkuin Résistante - Bestandig - CToikuit
m Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* e s o s
. . . - Pulibile - Cleanable Pulibile - Cleanable Pulibile - Cleanable
— Résistance aux taches” - Fleckenbesténdigkeit 15010545-14 Nettoyable - Leicht zu reinigen - HucTawwmiica | Nettoyable - Leicht zu reinigen - YucTawmiica | Nettoyable - Leicht zu reinigen - YucTawmiica

YeTonimeocTb K 06pasoBaHuio nsteH*

Resistenza alPabrasione superficiale Test disponibili in azienda Test disponibili in azienda
Sorface orasior rocistanceT Tests available at our company Tests Tests available at our company Tests
@ Résistance a labrasion superficielle EN ISO 10545-7 - disponibles en usine disponibles en usine
s | \Viderstand gegen Oberflachenverschlei Prufzeugnisse beim Werk Priifzeugnisse beim Werk
Conpomane%m% Ha M3rUB 1 YCUMIO Ha 3NoM erhaltlich - MpoTokonbl McnbITaHWiA xparsTes | erhaltlich - MpoToKoNb! MCbITaHUA XpaHATCS
B KOMMaHu B KOMNaHun

== Spessore nominale - Nominal Thickness 6 mm GOLD WILLOW 6 mm 120x278

Epaisseur nominal - Nominalstéirke - HomyHansHas TonLLuka JOIN DECO 6 mm 120x278 GOLD MAGNOLIA 6 mm 120x278

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product - Valeurs
moyennes des deux denrniéres années de production et relatifs a la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Obaerflache -
CpepaHue 3HaueH st OTHOCSTCS K MOCNeAHM ABYM rofam MpoU3BOACTBA U HATYPaNbHOW OTAENKe MOBEPXHOCTU.

® Per prodotti chimici di uso domestico e addittivi per piscina - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques a usage domestique et additifs pour piscines - Fir chemische
Produkte fir den Hausgebrauch und Schwimmbadzusétze - [Ins GbITOBbIX XUMUKATOB 1 O6ABOK /151 6GaCCENHOB.

Le tonalita dei campioni sono da considerarsi puramente indicative - Tones of samples are indicative - Les tonalités des echantillons sont purement indicatives - Die farbténe der Muster sind als rein indicativ zu
betrachten - ToHa 06pa3LOB OPUEHTUPOBOYHBIE.
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